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电子背散射衍射（EBSD）技术将材料的晶体学信息与微观
形貌有机地结合，成为研究材料宏微观取向及其分布、微观物相鉴定与空间分布等的强有力工具，在材料科学、地质矿物、微电子技术等研究领域发挥了很大的作用。合金熔体凝固织构直接决定着其变形织构，进而影响其后续加工性能。本文采用EBSD技术表征了FCC合金熔体定向凝固过程的凝固织构，分析了Al合金凝固织构的演变规律，探索了铝合金熔体凝固织构的控制措施。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1   Al–32wt. %Zn合金垂直于孪生面的纵截面内的孪生枝晶

微观组织；(b)晶粒重构图；(c)图(b)对应的<110>极图；(d) 图(b)对应的<111>极图

模拟图(e)、(f)、(g
)。
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